Individuazione delle opere da sottoporre a restauro artistico OS2.A - "Supetfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse"
SCHEDA N°1 - INTERNI ‘ ELABORATO: SRA.E.14 ‘ TIPOLOGIA A: ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI DESCRIZIONE: CAMINO IN PIETRA - BASSORILIEVO - NICCHIA
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Fig.01. Foto d'insieme, camino in pietra
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UBICAZIONE: AMBIENTE N°2 - pianta a quota 0.00 m
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SCHEDA N° 2 - INTERNI TIPOLOGIA A: ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI DESCRIZIONE: CAMINO IN PIETRA
— MATERIALE DEGRADO INTERVENTI
INT - INTEGRAZIONE CONS - CONSOLIDAMENTO PUL - PULITURA
PROT - PROTEZIONE
di scaglic ¢ i di peso e di
@ limitate mediante resina epossidica previa pulitura e
preparazione delle interfacce.
Ove necessario, integrazioni di parti mancanti di pietra
mediante Tesceuzione di copie in malta di calee idraulica
e spinottature con perni in vetroresina. Revisione
ica ad acquarcllo per Tequilib delle
MARMO
Consolidamento del materiale lapideo
CONS3 mediante impregnazione di silicato di etile al
70 %.
| PROT.] Protezione puntuale degli elementi lapidei
EROSIONE " esposti alla pioggia con impregnate
PROFONDA/ polisilossanico dato a pennello, traspirante,
ALVEOLIZZAZIONE non filmogeno.
© © PUL.2 Rimozione della croste tenace mediante
p 3 impacchi di carbonato di ammonio veicolati
da pasta di cellulosa.
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CONs.3 Consolidamento del matetiale lapideo
" mediante impregnazione di silicato di etile al
70 %.
Protezione puntuale degli elementi lapidei
i PIETRA EROSIONE PROT-1 esposti alla pioggia con impregnate
Planta a quota 0.00 m o e PROFONDA/ polisilossanico dato a pennello, traspirante,
ALVEOLIZZAZIONE non filmogeno.
PUL.1 Rimozione dei depositi superficiali
[ — parzialmente aderenti mediante I'impiego di
acqua deionizzata.
- Rimozione dei residui vegetali con scopini,
Q PATINA BIOLOGICA/ spazzole morbide e bisturi.
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Fig.03. Foto camino in pietra, particolare
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Fig.02. Foto d'insieme, camino in pietra
UBICAZIONE: AMBIENTE N°3 - pianta a quota 0.00 m
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l SCHEDA N° 3 - INTERNI ELABORATO: SRA.E.16 TIPOLOGIA A: ELEMENTI ARCHITETTONICI LAPIDEI DESCRIZIONE: CAMINO IN PIETRA
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